UNO Wetterschutzfarbe

Hohe Wetterbestandigkeit mit reduzierter Verschmutzungsneigung — Aul3en

Produktbeschreibung
Verwendungszweck

Eigenschaften

Materialbasis

Verpackung/GebindegrofRen
Farbtdne

Glanzgrad

Lagerung

Verarbeitung
Geeignete Untergrinde

Untergrundvorbereitung

Wasserverdinnbare, fungizid und algizid ausgestattete
Holzlackfarbe fir auf3en.

Wetterbesténdige Holzlackfarbe, mit spezieller
Bindemittelkombination besonders geeignet fiir den
Wetterschutz von Holz und Holzwerkstoffen fir Erst- und
Renovierungsbeschichtungen.

Wasserverdinnbare, seidenglanzende, schadstoffarme
Wetterschutzfarbe. Hoch wetterbestéandig, diffusionsfahig,
umweltschonend.

Kunststoffdispersion, speziell fir Holzbauteile

101,2,51und 0,750 |
Weil3, Basis Weil3 und Basis Transparent

Seidenmatt
Der Glanzgrad kann in Abhangigkeit von der Holzoberflache
variieren.

2 Jahre kuhl und trocken, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde
gut verschlie3en.

Fur begrenzt mafR3haltige und nicht mafR3haltige Holzbauteile.
Der Untergrund muss sauber, tragféhig und frei von trennenden
Substanzen sein.

Die Holzfeuchte darf bei maf3haltigen Holzbauteilen 13 % und
bei begrenzt und nicht maRhaltigen Holzbauteilen 15 % nicht
Uberschreiten.

Neue Holzbauteile:

Glatte und gehobelte Holzoberflachen in Faserrichtung schlei-
fen, grindlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B.
Harze und Harzgallen entfernen.

Altes Holz unbehandelt:
Vergraute, verwitterte Holzoberflachen bis auf das gesunde,
tragfahige Holz abschleifen, griindlich reinigen.

Beschichtetes Holz:
Tragfahige Altbeschichtung anschleifen und reinigen. Nicht
tragfahige Beschichtungen entfernen.

Zink, Hart-PVC:
Ammoniakalische Netzmittelwasche nach BFS-Merkblatt Nr. 5
und 22. Je nach Anforderung Sweepstrahlen

1



Auftragsverfahren

Beschichtungsaufbau

Holzbauteile (aul3en):

Untergrundvorbereitung:
Impragnierung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

Zink (aulRen):

Untergrundvorbereitung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

Hart-PVC (aul3en):

Untergrundvorbereitung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

Tragfédhige Altanstriche (aufRen)

Untergrundvorbereitung:
Grundierung:
Zwischenbeschichtung:
Schlussbeschichtung:

UNO Wetterschutzfarbe kann mit dem Pinsel oder der Rolle
verarbeitet werden.

UNO Wetterschutzfarbe ist mit einem Filmschutzmittel gegen
Pilz- und Algenbefall ausgerustet. Daher ist das Spritzen nur in
geschlossenen Anlagen unter Beachtung der Umwelt- und
Arbeitsschutzvorschriften erlaubt.

Nach BFS Nr. 18
Handelsublicher Impragniergrund
UNO Holz-Isoliergrund

UNO Wetterschutzfarbe

UNO Wetterschutzfarbe

Nach BFS Nr. 5
Handelsublicher Haftprimer
UNO Wetterschutzfarbe
UNO Wetterschutzfarbe

Nach BFS Nr. 22
Handelsublicher Haftprimer
UNO Wetterschutzfarbe
UNO Wetterschutzfarbe

Anschleifen/anlaugen
Handelsublicher Haftprimer
UNO Wetterschutzfarbe
UNO Wetterschutzfarbe



Verbrauch

Verarbeitungsbedingungen

Trocknung/Trockenzeit

Werkzeugreinigung

Entsorgungshinweis

Stand: Mai 2021

80 — 100 g/m2 *

* Anhaltswerte — kénnen je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit
abweichen.

Mindestens 8 °C und < 80 % relative Luftfeuchte
(Bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunde, grifffest nach ca. 2-3
Stunden, Uberstreichbar nach ca. 4-5 Stunden.

Reinigung mit Wasser.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flissige
Materialreste bei der Sammelstelle fur Altfarben/Altlacke
abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und
Abbruchabfélle oder als Siedlungsabfalle bzw. Hausmdll
entsorgen.



