pamatherm

pamatherm Waschelputz
grob/fein:

Eigenschaften:

Farbtone:

Anwendungsbereich:

Zusammensetzung:

Technische Daten:

Verbrauch:

DAS BESTE FUR DEN PROFI!

Waschelputz

Werktrockenmdortel zur Herstellung diinnschichtiger, mineralischer Oberputze CS Il, CR,
W 2 nach DIN EN 998-1 (P Il nach DIN V 18 550)

pamatherm Waschelputz wird in Sécken angeliefert und ist als Filz- bzw. Modellierputz verarbeitbar.

Putzweise: GroRtkorn:
pamatherm Waschelputz fein ca. 0,7 mm
pamatherm Waschelputz grob ca. 1,0 mm

— leicht zu verarbeiten
— hoch wasserdampfdiffusionsfahig und kohlendioxiddurchléassig
— wasserabweisend

weil3 oder nach pamavision Farbtonblock, andere Farbténe auf Anfrage

Fur AuRen- und Innenbereich, nicht sockelgeeignet. Auch auf pamatherm Dammsystem.
Fir dartiber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

WeiRkalkhydrat, Weil3zement, sorgféltig zusammengesetzte Zuschlage, hydrophobierende
Additive, Zusatze zur Verbesserung der Elastizitat, mineralische Pigmente

— Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p: ca. 8
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Putzweise: Verbrauch:

pamatherm Waschelputz fein ca. 1,4 kg/m*/mm

— Putzdicke 3 -5 mm

pamatherm Waschelputz grob ca. 1,4 kg/m*mm

— Putzdicke 5 — 8 mm

Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um ermittelte Durchschnittswerte aus der
Praxis. Es kann je nach Auftragsdicke und Untergrund ein geringfligiger Mehr- oder
Minderverbrauch auftreten.

Verarbeitungs- und
Untergrundtemp.:

mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen wahrend der Erhartungsphase kann
die Produkteigenschaften nachhaltig ungtinstig beeinflussen.

Bei hohen Temperaturen (und/oder Windbelastung) sind zusétzliche MaRnahmen erforderlich,
um zu schnellen Anmachwasserentzug zu verhindern.

Putzgrund: Mineralische Putze CS Il - IV nach DIN EN 998-1 (P Il - IV nach DIN V 18 550), Beton, Faserzement,
Gips- oder Gipskartonplatten.
Die Anwendung von pamatherm Unterputzen wird empfohlen, da
deren technische Eigenschaften auf die Beschichtung mit dem Putz abgestimmt sind.

Putzgrundvorbereitung: Arbeitsbereich unbedingt vor Beginn der Arbeiten gut abdecken.
Der Untergrund muss rissfrei, planeben, sauber, staub- und fettfrei, fest und trocken sein
(Kondensatbildung beachten).
Unterputze nur eben abziehen, Mértelgrate entfernen.
Mineralische Unterputze miissen erhértet sein (Standzeit gemaR entsprechendem technischen
Merkblatt).
pamatherm Waschelputz ist ohne Grundierung zu verarbeiten. Bei stark saugenden
Untergriinden soll vorgenasst werden.
Ein Voranstrich mit pamatherm Universalgrund ist erforderlich:
« bei Gipskartonplatten
« grundsatzlich bei gipshaltigen glatten Untergriinden, z. B. Gipsputzen, Fermacellplatten etc.
* bei organisch gebundenen Untergriinden

Verarbeitung: Komplettes Gebinde pamatherm Waschelputz im Mortelkiibel mit der erforderlichen
Menge Leitungswasser knollenfrei durchmischen, ca. 10 Minuten quellen lassen, nochmals
durchrthren. Auch maschinelles Anmischen und Auftragen mdglich. Type fein/grob gleichmaRig
dick aufziehen, mit Traufel und anschliefend mit Malerquast modellieren oder mit
Schwammobrett glatt abfilzen.
Wenn kein Anstrich vorgesehen ist, muss bei gefilzter Arbeitsweise ,im eigenen Saft" gearbeitet
werden (es darf kein Wasser zum Annassen verwendet werden).
Bei groRReren Flachen soll auf jeder Gerustlage eine Person arbeiten, zusammenhéangende
Flachen am gleichen Tag fertigstellen.
Erhartungszeit ca. 1 Tag/mm Putzdicke
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pamatherm

Nachbehandlung:

Oberflachenbeschichtung:

Hinweise:

Sicherheitshinweise:

Lagerung:

Qualitatskontrolle:
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Waschelputz

Der frische Putz muss wahrend der Erhartung vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind,
hohe Temperaturen), Frosteinwirkung und Regen geschutzt werden.

Es eignen sich gut wasserdampfdiffusionsoffene, wasserabweisende Anstrichsysteme,
wie z.B. pamalux Pama Silan. Diese kénnen im Regelfall (gunstige Witterung)

nach einer Standzeit von ca. einer Woche aufgebracht werden. Naheres hierzu ist

den entsprechenden technischen Merkbléattern der Anstrichsysteme zu entnehmen.

— bei gefilzter Struktur auf gering saugenden Untergriinden ausreichende Wartezeit bis zum
Erharten einkalkulieren

— bei Auftrag auf nicht wasserabweisenden Unterputzen, z. B. Kalkputzen, gilt das Gesamtsystem
als “nicht wasserabweisend”!

— Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Bei farbigen Putzen kénnen niedrige Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit zu Farbtonunterschieden
fuhren. Witterungs-, untergrund- oder verarbeitungsbedingte Farbtonveranderungen

farbiger Waschelputz-Flachen sind durch einen Anstrich des an der Oberflache

trockenen Putzes mit einer Ausgleichsfarbe zu egalisieren (rollen oder streichen).

Beim farbigen Waschelputz muss grundsatzlich ein Egalisationsanstrich vorgesehen und in
Ausschreibung und Angebot aufgenommen werden. Die Ausfiihrung kann dann — im Einvernehmen
mit dem Bauherrn — davon abhangig gemacht werden, ob der gewiinschte Eindruck

einen solchen Anstrich erfordert.

Normalerweise genigt ein Anstrich. Der Ausgleichsanstrich wird grundséatzlich nach unserem
Farbtonblock bzw. nach eingereichtem Muster abgestimmt und kann vom Verarbeiter noch
nachgetdnt werden.

Die Verwendung mineralischer Rohstoffe kann zur Folge haben, dass Nachlieferungen im
Farbton abweichen. Fur zusammenhéngende Flachen nur Materialien der gleichen
Fertigungscharge verwenden, insbesondere wenn keine Oberflachenbeschichtung erfolgt.
Nachlieferungen daher vermeiden. Bei Nachbestellung das Datum der Erstbestellung, die
Chargennummer sowie Lieferschein/Rechnungsnummer angeben, nachgeliefertes Material mit
evtl. Restmengen gleichmafig mischen.

Fiur Veranderungen des Farbtones und der Oberflachenstruktur im Laufe der Zeit durch
Witterungseinflusse, z. B. UV-Einwirkung und Umwelteinflisse, z. B. Atmosphérilien (in der
Luft vorhandene Partikel), wird keine Gewahrleistung ilbernommen. Die technische Funktionsfahigkeit
ist gegeben.

Unter unglinstigen Voraussetzungen kann die Bildung von Mikroorganismen, z. B. Algen, nicht
ausgeschlossen werden und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

pamatherm Waschelputz enthalt Kalk und Zement und reagiert deshalb im frischen
Zustand alkalisch. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Spritzer auf der Haut
sofort abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort grindlich mit Wasser spulen und Arzt
konsultieren. Bei Verschlucken Arzt aufsuchen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Das Produkt darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

trocken, Lagerdauer ca. 6 Monate im Originalgebinde. Chromatarm nach TRGS 613.

laufende labormaRige Uberwachung der Produktion, regelmaRige Fremdiiberwachung
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